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报告抬头公司名称     上海牡丹油墨有限公司 
地    址 上海市杨树浦路 2310号  
    
以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认 

 
样品名称            胶印油墨产品及印刷用辅助剂 
样品型号 请参见第 4-5页 
生产单位 安徽华谊日新科技有限公司   
生产地址 含山经济开发区褒禅山路 518号 
样品接收日期   2021.03.01 
样品检测日期 2021.03.01-2021.03.05 
 

测试内容：  
根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主    检  审    核  
    

批    准 
 
日    期 2021.03.05 

陈凯敏 
实验室经理 

 
 

 No. R435555256 
上海华测品标检测技术有限公司 上海市闵行区万芳路 1351号 
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测试摘要: 

 

测试要求 测试结果 

 GB 6675.4-2014 玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移  

- 特定元素的迁移 符合 

   

************详细结果，请见下页************* 
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GB 6675.4-2014 玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移 
▼特定元素的迁移 
 使用方法 GB 6675.4-2014，通过 ICP-OES分析。 
 

测试项目 
结果(mg/kg) 方法检出限 

(mg/kg) 
限值 

(mg/kg) 001 

可迁移元素锑 (Sb) N.D. 5 60 

可迁移元素砷 (As) N.D. 2.5 25 

可迁移元素钡 (Ba) N.D. 5 1000 

可迁移元素镉 (Cd) N.D. 5 75 

可迁移元素铬 (Cr) N.D. 2.5 60 

可迁移元素铅 (Pb) N.D. 5 90 

可迁移元素汞 (Hg) N.D. 2.5 60 

可迁移元素硒 (Se) N.D. 5 500 

 
备注: 
- N.D. = 未检出 (小于方法检出限) 
- mg/kg = ppm = 百万分之一 

- 显示测试结果的校正值。 
- 实验室采用普通定量滤纸代替 0.45微米滤膜进行测试。 
- 客户样品多信息说明：样品为多种物质的混合物。 
  
样品/部位描述 
001 黑色膏体 
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样品型号 

05-01/03/04/06/08/09/14/15/18/19/20/24/24A/25/27/28/29/30/31/32/36/37/38/39/40/52/53/60/90/92/93/94/95 

10-01/03/04/06/07/09/14/15/16/17/20/21/24/27/29/30/31/32/33/36/37/38/39/40/52/53/66/71/80 

PWO-03/14/24/29/32/58/59/59A/59B/60/1403/2403/2403A/3203/5202/5202H/5203/5802/5901/5902 

90-82/83/90/91/92 

94-90 JB90-90 JB94-90 

KELE-03/04/06/07/09/14/15/17/21/24/27/29/30/32/36/37/39/40/52/53/55/66/71/03S/53S 

KL-14/23/24/32/52/0300/0600/1400/1700/1700L/2400/2401/2402/2700/3200/3700/4000/5200/6000/9400/ 

1400N/2400N/2401N/2402N/3200N/5200N 

NP05-03/06/14/24/27/32/37/40/52/60 

AF-03/06/14/24/32/40/52/90/93 

05N-1400/1500/2400/2600/2600A/3200/5200/1422/2322/2422/2622/3222/5222/1466/2366/2466/2666/3266/ 

5266/1400N/2400N/2600N/3200N/5200N 

FLPT1000/1100/1300/1400/1500/1600/2000/2700/3200/3700/3900/5200/6000/7000/9000 

FTR-03/14/15/26/70 

PRS-1400/2300/2400/2600/3200/5200/0366/1466/2366/2466/2666/3266/5266/14G/26G/32G/52G/14MO/ 

26MO/32MO/52MO/1477/2377/3277/5277 

UNE-1400/2400/2600/3200/5200/9400/14N/26N/32N/52N/14R/26R/32R/52R 

UNS-14/24/26/32/52 

UHG-1400/2400/3200/5200 

UN-UBK 

65-03/06/07/07B/09/14/16/18/21/23/26/29/30/31/32/34/38/42/42A/42B/50/51/60/92/93/600189 

PSE-1400/2600/3200/5200/1422/2622/3222/5222 

PPO-0300/1400/2600/3200/4000/5200/9300 

JL-14/24/26/28/32/52 

PUV-0300/0600/1400/1500/2600/2900/3200/3800/3900/4000/5200/5201/6000/7000/9300/1400LED/2600LED/

3200LED/5200LED/4000LED 

PMD UV-14/26/32/52/40A/40B 
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NO.1调墨油 
6贴花调墨油/ 6印刷调墨油/19/59/402/71/52-94/2527/62#/30-90 
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样品图片 

  

声明： 
1. 检测报告无批准人签字、“专用章”及报告骑缝章无效； 
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI未核实 
其真实性； 

3. 本报告检测结果仅对受测样品负责； 
4. 未经 CTI书面同意，不得部分复制本报告。 
 

*** 报告结束 *** 
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